
Befestigen einer VMK-Restauration  

Traditioneller Befestigungszement 

Vorbehandlung Restauration

       

Reinigen 

Ultraschallbad (Alkohol) 1 min 

2

Reinigen  

fluoridfreie Prophylaxepaste oder Bimsstein 

gemischt mit Chlorhexidin-Mundspüllösung

1

Trocknen  

mit ölfreier Luft verblasen

3

4
Befestigungszement auftragen  

Beispiel Glasionomerzement (Ketac Cem) 

Restauration befüllen und Material  

dünn ausstreichen 

Trocknen  

mit ölfreier Luft verblasen  

2

Vorbehandlung Zahn

Restauration auf Pfeilerzahn bis zur Endposition aufpressen (kräftiger Fingerdruck)

Warten, bis der Befestigungszement gelartigen Zustand erreicht hat

Entfernen der ersten Überschüsse

Nach Aushärten (5 min) entfernen der restlichen Überschüsse

Eingliederung
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Abstrahlen 

Abstrahlen mit Aluminiumoxid 

(50-100 µm, 1,5 - 3 bar) 

1

Politur des Kronensrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten

VM
K


