Befestigen einer Silikatkeramik-Restauration
Ubersicht

m Altel’native 1 z. B. keine Trockenlegung maéglich

Konventioneller Befestigungskomposit Selbstadhasiver Befestigungskomposit
hoher Aufwand Verarbeitung geringerer Aufwand
hoch Verbundfestigkeit verringert

Retentiver Verbund
Adhasive Haftung

Q

Eugenolhaltigen provisorischen Zement vermeiden! Adhéasives Befestigen ist nur mdéglich, wenn ein eugenolfreier Zement verwendet worden ist.

Befestigen einer Lithium-Silikat-Krone
Ubersicht

Alternative 2

Traditioneller Befestigungszement

Ausreichende Retentionsform des Stumpfes und Stumpf-Mindesthdéhe von 4 mm beachten

Verarbeitung geringerer Aufwand
Verbundfestigkeit FormschlUssiger Verbund, keine adhasive
Haftung

O

Passgenauigkeit der Restauration ist entscheidend.

Q Prothetik
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Befestigen einer Silikatkeramik-Restauration

Konventioneller Befestigungskomposit

Vorbehandlung Restauration

Atzen mit Flusssaure

Beispiel 9%ige Flusssaure: Ultradent Porcelain Etch

Feldspat-/Leuzitkeramik 60 s

Beispiele VITA Mark Il, IPS Empress CAD, alle Schichtkeramiken

Lithium-Silikatkeramik 20-30 s
Beispiele IPS e.max CAD/Press, Celtra Duo/Press, VITA
Suprinity 0

Reinigen
37%ige Phosphorsdure. Atzzeit 60 s
Abspilen/Ultraschall

Trocknen

der Restaurationsinnenflachen

Silanisieren
Beispiel Monobond Plus
Einwirken, verdampfen lassen 60 s

Befestigungskomposit
Beispiel Variolink Esthetic in gewlinschter Farbe (vorherige
Einprobe mit Try-in-Paste empfohlen)

Restauration befiillen & Material verstreichen

Vorbehandlung Zahn

Reinigen
fluoridfreie Prophylaxepaste oder Bimsstein
gemischt mit Chlorhexidin-Mundsplillésung

(1]

Atzen
Beispiel Total-Etch-Technik (Syntac Classic)

37%ige Phosphorsaure

(1]

Abspiilen mit Wasser
zirka 30 s
(!}

Primen

Beispiel Syntac Primer

15 s

Auftragen Haftvermittler
Beispiel Syntac Adhesive

20 s

Bonden
Beispiel Heliobond

Stumpf diinn bepinseln, mit élfreier Luft verblasen,

bis diinner Film verbleibt

Q

Eingliederung
Restauration auf Stumpf bis Endposition aufbringen (kraftiger Fingerdruck)

Q Uberschiisse von Befestigungsmaterial mit Schaumstoffpellets und Zahnseide entfernen, Position der Krone kontrollieren

Je nach Befestigungsmaterial Glycerin-Gel auftragen und vollstandige Aushartung mit Lichtpolymerisation (mind. 20 s) von allen Seiten
Grindliches Entfernen der restlichen Uberschiisse

Politur des Restaurationsrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten
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Befestigen einer Silikatkeramik-Restauration

Selbstadhasiver Befestigungskomposit

Vorbehandlung Restauration Vorbehandlung Zahn

Atzen mit Flusssdure Reinigen

Beispiel 9%ige Flusssaure: Ultradent Porcelain Etch

Feldspat-/Leuzitkeramik 60 s
Beispiele VITA Mark Il, IPS Empress CAD, alle Schichtkeramiken

fluoridfreie Prophylaxepaste
oder Bimsstein
gemischt mit Chlorhexidin-Mundspillésung

Lithium-Silikatkeramik 20-30 s Q

Beispiele IPS e.max CAD/Press, Celtra Duo/Press, VITA
Suprinity

Reinigen
37%ige Phosphorséure. Atzzeit 60 s

Absplilen/Ultraschall

Trocknen

der Restaurationsinnenflachen

Befestigungskomposit Selektive Schmelzatzung

Beispiel RelyX Unicem 2

Restauration befiillen und
Material verstreichen

Eingliederung

Restauration auf Stumpf bis Endposition aufbringen (kraftiger Fingerdruck)
Kurzes Anharten von allen Seiten (zirka 2 s) und Entfernen der ZementlUberschlsse im gelartigen Zustand
Je nach Befestigungsmaterial Glycerin-Gel auftragen und vollstandige Aushartung mit Lichtpolymerisation (mind. 20 s) von allen Seiten
Grundliches Entfernen der restlichen Uberschiisse

Politur des Restaurationsrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten
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Befestigen einer Lithium-Silikat-Krone

Traditioneller Befestigungszement

Vorbehandlung Krone Vorbehandlung Zahn

Atzen mit Flusssiure Reinigen

Beispiel 9%ige Flusssaure: Ultradent Porcelain Etch : :
fluoridfreie Prophylaxepaste

Feldspat-/Leuzitkeramik 60 s oder
Beispiele VITA Mark II, IPS Empress CAD, alle Schichtkeramiken Bimsstein

o o . gemischt mit Chlorhexidin-Mundspiillésung
Lithium-Silikatkeramik 20-30 s

Beispiele IPS e.max CAD/Press, Celtra Duo/Press, VITA
Suprinity 0

Reinigen
37%ige Phosphorsaure. Atzzeit 60 s

Abspilen/Ultraschall

Trocknen

der Restaurationsinnenflachen

1)

Trocknen

der Zahnoberflache

Befestigungszement

Beispiel Glasionomerzement (Ketac Cem)

Q

Krone befiillen und Material vollstandig
ausstreichen

Eingliederung

Krone auf Pfeilerzahn bis zur Endposition aufpressen (kraftiger Fingerdruck)

Warten, bis der Befestigungszement gelartigen Zustand erreicht hat

Entfernen der ersten Uberschiisse

Nach Aushéarten (5 min) entfernen der restlichen Uberschiisse

Politur des Kronensrandes mit abgestimmtem Keramikpolitur-Set oder entsprechenden rotierenden Instrumenten

Eine traditionelle Zementierung sollte nur bei ausreichender Retention und einer ausreichenden Stumpfhéhe vorgenommen werden.

© A. Liebermann, A. Kieschnick, B. Stawarczyk, A. 2021



